Le fibre tessili sono la materia prima
della catena tessile, che comprende

5@ Le gomme A NG R Rl SRR TSR |5 Lavorazione delle fibre per ottenere

1 filati, quindi 1 tessuti e, infine, 1 pro-

Le gomme sono formate da lunghissime catene di molecole di idrocarburi (poli- Fd - YR S ¢ TEREHE SRS - FTHEMEe. A dotti confezionati.
meri) flessibili ed increspate; tirate, queste catene si allungano perché passano da RN L B i e N o L IR L1no, lana, cotone e seta sono state,
increspate a distese, per tornare poi allo stato primitivo quando cessa lo sforzo di i s ¥ §. £ j oL m nellordine, le prime fibre tessili a esse-

trazione. Si suddividono in due categorie: re filate e poi tessute.
Soltanto verso la fine dell’Ottocento

@ la gomma naturale o caucciu; nacque la prima fibra artificiale mentre

@ le gomme sintetiche. b ¢ ' v _ 3 sono passati soltanto settant’anni dal-
N 3 T Y M b . g la comparsa della prima fibra sintetica,
7 La gomma naturale o cauccid R i SSEE S 2 R %W il nylon.
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Il caucciu si ricava dal succo o lattice di alcune piante tropicali del genere Hevea o S

Ficus, che crescono in Amazzonia, Asia e Africa.

w |l tronco della pianta viene inciso con un coltello: il lattice cola dalla ferita e si
raccoglie in piccoli recipienti. Da una pianta si ricavano, in media, circa 3 kg di
gomma essiccata all'anno.

w La maggior parte della gomma prodotta viene essiccata. Il lattice, trattato con 53) ED Sad sono IE Hbe I'ESSiIi

sostanze acide, coagula: si formano dei fogli dello spessore di alcuni centimetri,

Si chiamano fibre tessili quei prodotti di origine naturale o artificiale dai quali
é possibile ricavare un filato. Il filato € un insieme di fibre tessili unite e ritorte in
modo da formare un filo continuo, che puo poi essere usato per confezionare i tes-
suti, Le fibre tessili possono essere classificate secondo la loro origine.

@ Questi fogli sono fatti passare attraverso coppie di cilindri rotanti e si ottengono
fogli molto piu sottili, dello spessore di 2-3 mm. A seconda del tipo di lavorazio-
ne si producono fogli smoked (affumicati) o crépes (increspati).

................... S i di i i i e inviati aali ili i di B,
TLalbero della gomma. “ Llszgi-:l;nt gomma naturale vengono poi imballati e inviati agli stabilimenti di pro Nel 1891 entro in commercio la prima fibra artificiale, il rayon, e nel 1935 la prima
' fibra sintetica, il nylon.
i Test 7 Le gomme sintetiche
— 9 ll cotone
1. Cos'e il caucciu? La gomma naturale & formata da un idrocarburo molto complesso. Le gomme l cot : 1a fibra tessile bl i - stituita dai peli ch
2. C{:'Stafﬂ_ﬂ;‘?m;e gomme sintetiche sono prodotte partendo da idrocarburi piu semplici che, per polimerizza- * . nn:: a' = : :]?:51 e'pn.::ln:lpn }; nte; m l t:l PEll Ccl F“i
: {5,‘?:& E ;;mma zione, si uniscono a formare delle lunghe catene. nle Eves nol Een“ist: plan a;: <o Laj l'm una Est zona :
" vileafiesais? Le piu importanti gomme sintetiche sono definite con sigle particolari, dalle iniziali SEU0, VUG SCISTINE SENCIRION], Sl SIS SaieR). ISiperad

o tropicale e acqua a sufficienza.

Il frutto del cotone ha la forma di una capsula che contiene i
semi ricoperti da peli: quando giunge a maturazione, si apre
lasciando uscire il bioccolo del cotone. Con i peli piu lunghi | )
si confezionano filati, quelli piu corti (linters) sono impiegati ‘Marchio del cotone.
nella fabbricazione del rayon, della celluloide e di alcuni tipi di

carta. La fibra del cotone e costituita da cellulosa quasi

dei componenti impiegati: SBR (Stirene-Butadiene-Rubber); NBR (Nitrile-Butadiene-
Rubber); IR (Isoprene-Rubber); EPR (Etil-Propilene-Rubber).

Le gomme sintetiche hanno sostituito la gomma naturale in molti settori: il 70%
della produzione ¢ destinata all'industria dei pneumatici (copertoni e camere d’aria).

La lavorazione delle gomme

. : . pura (95%). Il valore di un cotone é tanto maggiore g =
Masticazione. || materiale grezzo viene sminuzzato. . : w
P ione della mescola. Allagomma vengono aggiunti numerosiadditivi: =~ B 0090909090902 A : quanto pi lunghe sono le fibre (fino a 4 cmy): ad e < T
bianla SRS 9 99 ' ' La catena tessile. | una maggiore lunghezza si accompagnano altre g\ - P

- Vulcanizzanti. Consentono la successiva fase di vulcanizzazione; si usa lo zolfo, in percen-
tuali variabili dal 2 al 5%.

- Cariche rinforzanti. Migliorano le caratteristiche meccaniche del prodotto e aumentano la
resistenza all'abrasione. Hanno un'importanza particolare per la produzione di pneumatici.

- Antiossidanti. Vengono aggiunti per ritardare il fenomeno dell'invecchiamento delle gom-
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proprieta come la lucentezza, la finezza, la resistenza.
[ tessuti di cotone sono largamente utilizzati nel
campo dell’abbigliamento e dell'arredamento.

La classificazione

: ~ delle fibre tessili.
me vulcanizzate. il shatsninhsnnat -
Formatura. A seconda del prodotto che si vuole ottenere, il materiale puo essere ridotto
in fogli sottili con I'operazione di calandratura, oppure puo essere trafilato o estruso per
produrre tubi, cavi, camere d'aria, 0 ancora pud essere stampato per i pezzi di forma pil gLl L b L gabdotdnl) Jidn 2
complicata. o ;‘ VEGETALI ANIMALI MINERALI ARTIFICIALI SINTETICHE
Vulcanizzazione. E I'operazione pill importante perché migliora le caratteristiche della gomma che, SLAnAratere: cotone lana amianto rayon poliammide
vulcanizzata, diventa elastica, impermeabile, resistente alle diverse temperature e agli agenti atmosferici. : _ "
lina seta lana di vetro acetato acrilico
L'operazione si effettua a caldo, durante la formatura dell'oggetto dentro stampi metallici riscaldati. _
Lo zolfo si combina chimicamente con la gomma naturale, modificandone la struttura. el Se BRSNS
altre altre
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* La raccolta del cotone si compie, a mano
0 a macchina, quando le capsule si aprono.

* La raccolta manuale & il metodo migliore,
perché si possono scartare le capsule im-
mature e le materie estranee. La matura-
zione dei frutti avviene gradualmente, per-
tanto la raccolta si effettua in pil riprese.

* | araccolta meccanica & un metodo intro-
dotto nei Paesi nei quali si ha un grande
sviluppo della cotonicoltura e un alto costo
della manodopera.

* || cotone in seme, dopo la raccolta, & sotto-
posto alla sgranatura o ginnatura, ossia la
separazione della fibra dal seme.

* || cotone sgranato viene compresso e im-
ballato, pronto per la spedizione: & generi-
camente chiamato cotone sodo.

In alcune specie i semi, dopo la sgranatura,
si presentano ancoraricopertida una corta
peluria che viene tolta con una seconda
sgranatura: guesti corti peli costitui-
scono i linters impiegati nella fabbri-
cazione del rayon, della celluloide
e di alcuni tipi di carta.

Il bioccolo del cotone. }

I fiori del lino.

GO

m La raccolta del cotone
|

La raccolta del cotone.

™ lllino

Il lino & la fibra derivata dal fusto di una pianta annuale, alta
fino a un metro, con fiore azzurro o bianco, foglie strette e ap-
puntite. La coltura puo essere fatta per ottenere la filaccia (va-
rieta da tiglio) o il seme (varieta da olio).

I lino da tiglio ha uno stelo alto e poco ramificato e si raccoglie
quando il fusto ingiallisce e il seme non € ancora maturo; il lino
da seme & piu basso e la raccolta avviene soltanto quando il
seme € completamente maturo.

[l lino non e formato, come il cotone, quasi esclusivamente da
cellulosa, ma contiene anche lignina, grassi e cere.

[ filamenti sono lunghi in media 50-60 cm e sono formati da
fibre elementari lunghe 2-4 cm, saldate tra loro da sostanze
collose.

[ filati di lino vengono impiegati per la confezione di tessuti fini,
per biancheria da letto, tovaglie, abbigliamento e arredamento,
per tele pregiate e resistenti (tela batista).

E un migliore conduttore di calore rispetto al cotone e da una
sensazione di fresco.

m La raccolta del lino

* La raccolta del lino per fibra viene fatta estirpando
le pianticelle, che vengono poi fatte essiccare al sole.

* Seque la battitura o sgranellatura deqli steli per se-
pararne le capsule e le foglie.

* Con la macerazione si procede a liberare le fibre dalle

sostanze gommose che le tengono riunite in fasci e dal-
la parte legnosa della pianta.
La macerazione pud essere naturale, per esposizione
sul prato all'azione della rugiada e del sole, oppure per
immersione in acqua; la macerazione artificiale o biolo-
gica viene condotta con bagni di acqua calda nei quali
vengono innestati particolari bacilli di coltura adattia
provocare la macerazione.

* Dopo essere stati lavati ed essiccati, gli steli vengono
sottoposti alla maciullatura, che serve a ridurre in
piccoli frammenti la parte legnosa che non si & ancora
staccata.

* Con la scotolatura la filaccia & finalmente liberata da
ogni frammento legnoso.

* Con la pettinatura si separano le fibre corte (stoppe)
e si dispongono parallelamente quelle lunghe.

' La raccolta del lin;.

Tecnologia dei materiali —
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Prodotti
del lino.

<

Pianta di
canapa tessile.

) Lacanapa

La canapa ¢ la fibra derivata dal fusto di una pianta
erbacea annuale, alta 3-4 metri e anche piu.

Le fibre della canapa (filaccia o tiglio) sono lunghe
in media 2-3 metri e, come il lino, sono costituite
da un insieme di fibre elementari lunghe da 1 a 5
cm, saldate tra loro dalle sostanze cementanti resi-
due. Sono piu grossolane della filaccia di lino, ma
piu resistenti.

La canapa si usa per tele e tessuti, per abbiglia-
mento e arredamento, tovaglieria, asciugamani,
ecc. Con le qualita piu resistenti si fabbricavano un
tempo cordami e reti.

Le stoppe si usano per imbottiture, i cascami per la
fabbricazione di carta pregiata.
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Tecnologia dei materiali

La set : . orea
O Laseta m La produzione della seta
La seta e un filamento tessile che siricavadai [ ' E

bn?zcﬂl di un lI'lSE!:tD chiamato baco d? SEtEf L'allevamento del baco da seta ‘ o ; * Le due ghiandole della seta contengono una materia pa-
o filugello o bombice del gelso. Le particolari |l baco da seta & un insetto che si completa attraverso gli stadi di . w e ¥ La salita al bosco. M stosa (seta liquida) composta principalmente di due sostan-
qualita della seta ne hanno sempre fatto un uovo 0 seme, larva o baco, crisalide e farfalla. y f LS TR ze: la fibroina e la sericina; quest'ultima & gommosa e tiene
prodotto di grande pregio. » | semi, piccolissimi e a forma di lente, sono raccolti, conser- : N S oo i “ "imtlg.f"a;"?nt" flui . : lett ¢

E molto resistente: il suo carico di rottura é vati e quindi distribuiti agli allevatori dalle ditte produttrici di & - L/ T Cﬁeqc;i:ur?i;ﬁl?e;':ﬁ;“ LR, R LSS CICLoTE
pari infatti a quello di un acciaio ordinario; & Seme-bach | baco, con il movimento ondulatorio della testa, provoca

In appositi centri si studiano gli incroci e si selezionano le raz-
ze per ottenere i migliori risultati.

Conservati in appositi refrigeratori, in primavera i bachi ven-

tenace ed elastica ed ha un’ottima resistenza
alla piegatura; infine ha un buon potere ter-

I'uscita della sostanza serica che, a contatto dell’aria, so-
lidifica: la bava & formata di due fili saldamente uniti tra

mico isolante e ) ; e e loro.1l baco tesse il suo bozzolo in 3 0 4 giorni: i bozzoli

. . . o gono messi in incubazione in locali di temperatura umidita e hanno caratteristiche assai diverse a seconda delle razze
La seta e utilizzata per biancheria e abbiglia- guantita di luce adatti per la schiusa. Poiché il baco si nutre ma, in media, la lunghezza del filo & compresa tra i 500 e
mento femminile di gran pregio, per camice- della foglia del gelso, si fa coincidere il periodo dello sviluppo 15,:;0 meatri. '

larvale con quello della crescita delle foglie.

ria, cravatte e foulard. » Racchiuso nel bozzolo il baco si trasfor-

ma in crisalide di forma tozza e di consi-
stenza coriacea. Dopo 15 giorni circa la
crisalide si trasforma in farfalla e, dopo
averlo forato, esce dal bozzolo.

Negli allevamenti, pero, i bozzoli ven-
gono raccolti dopo una sola settimana,
per impedire che la crisalide trasforma-
tain farfalla foriil bozzolo. | bozzoli rac-
colti vengono messiin una stufa a 70°C,
e in questo modo le crisalidi muoiono.
Dopo viene fatta una scelta in base a
grandezza, forma e il colore, e si sepa-
rano gli scarti. A questo punto i bozzoli
sono pronti per la trattura.

La seta é usata
per indumenti
di pregio in
moltissime
culture.

£ - Il seme-baco.
.

Lalarva.
Foulard in seta.

‘_ La trattura della seta.

B % S o andil ||

) » La torcitura della seta.
Dal bozzolo al filato w8 %

* La trattura della seta consiste nell'immergere i bozzoli in acqua cal-
da: la sericina si rammollisce e si separano le prime bave di seta che
vengono riunite in un certo numero e attaccate ad uno strumento che
serve per avvolgervi il filo, detto aspo. Cosl il bozzolo & dipanato e si
ottengono delle matasse di seta cruda o greggia. Da100 kg di bozzoli si

* l'incubazione dura circa 20 giorni, alla schiusa le larve sono lun- ottengono circa 25 kg di seta greggia. La seta greggia non & adatta ad
ghe 3 millimetri e pesano mezzo milligrammo. Iniziano a cibarsi di essere tessuta. Prima deve subire altre operazioni che rendono il filo pit
_ foglie e in un mese circa raggiungono la maturita. Il loro sviluppo resistente ed elastico.
e P e enorme: |a larva e lunga 7-9 cm e ha aumentato il suo peso di * Con la toreitura si riuniscono due o pit fili tra loro. Dai fili di maggior
] circa 8000 volte! pregio si ottiene I'organzino, destinato a formare I'ordito dei tessuti:
SRS » Dopo circa 30 giorni dalla schiusa, il baco, completamente svilup- da quelli di minor pregio si ottiene la trama, destinata appunto a for-
pato, cerca un posto adatto per la costruzione del bozzolo dove mare la trama dei tessuti.
rrini Test si completera la sua trasformazione, prima in crisalide e poi in * Con la sgommatura la seta & sottoposta ad un lavaggio in acqua calda
r_ B . farfalla. con soluzioni saponose per eliminare la sericina che la rende ruvida e
I. Cosa si intende con “catena tessile”? Negli allevamenti questa fase viene detta salita al bosco. Il bosco poco adatta ad essere tinta. Si ottiene la seta cotta o sgommata, che &
2. Quali sono le pit importanti fibre vegetali? viene formato con rametti di erica, quercia, olmo, steli di paglia: il morbida, liscia e di colore bianco brillante. La sgommatura causa un no-
3. Quali sono le piti importanti fibre animali? baco, attaccate alcune bave ai ramoscelli, inizia a filare il bozzolo. tevole calo in peso della seta greqgqia, circa il 25-30%. Per compensare
4. Di cosa & formata la fibra del cotone? Nei moderni allevamenti il bosco viene preparato con ricci di pla- questa perdita la seta viene sottoposta alla carica, trattandola con sali
5. Di cosa & formata la fibra del lino? stica che simulano la forma dei ramoscelli e che permettono un minerali che hanno la proprieta di aderire alle fibre. Si ottiene cosi la
6. Ouali sono le caratteristiche della seta? notevole risparmio. seta caricata: la carica non pud superare il 30%.
1. Come si ottiene il filato di seta? " J
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